Siatka

Piyta

Klamra
naddzigstowa
bonyhard

Klamra prosta

Siatka
tuk
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naddzigstowa
bonyhard

Klamra prosta
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Parametry projektowania protez szkieletowych SLM

Modele nieopracowane

Elementy protezy

Grubos¢
Wielkos$¢ oczek

Dystans od modelu

Grubos¢

Szerokos$¢
Grubos¢
Szerokos$¢
Grubosé
Szeroko$¢
Grubosé
Stabilizacja

Cze$¢ retencyjna

Ramie klamry

Podparcie/cieri

Modele nieopracowane

Elementy protezy

,

EA
SC

oczek

Ceila
aruv
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o
¢

Dystans od modelu

Grubos¢

Szerokos¢
Cze$¢ retencyjna Szeroko{s,c
Grubos¢
Ramie klamry Szeroko{s,c
Grubos¢

Szerokos¢

Grubos¢

Stabilizacja
Podparcie/ciern

Szczeka

0,75 mm sugerowana —program
2,5 mm
0,5 mm (zalezy od klienta —ile
potrzebuje miejsca na opaker i akryl)

0,7 mmsugerowana — program

Ustalona na max 2/3 dtugosci
najszerszego braku
1,6 mm
0,9 mm
1,75-2,2 mm
0,9 mm
2,5-1,25mm
1,3-0,9 mm
1,3 mm
Brak danych/indywidualny

7ac¢ \A
LaowWU

2,5 mm
0,5 mm (zalezy od klienta —ile
potrzebuje miejsca na opaker i akryl)
1,6-1,8 mm
2,9-3,2 mm
1,6 mm
0,9 mm
1,75-2,2 mm
0,9 mm
2,5-1,25mm
1,3-0,9 mm
1,3 mm
Brak danych/indywidualny
zastosowany 0,65




